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Zlecenie - zamówienię Nr: b/n-ru
z dnta2019-07-29

ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)

zleceniodawca P.H. ,,STEMA" Stefan Boczyło
ul. Towarowa22A
58_100 SWIDNICA

1. |Vazwa wyrobu; Tkanina LS-8

2. Rodzaj badania:

- odporność na ścieranie powierzchnio- - przedziŃy kontrolne (suwy): co 1000, 2000, 5000,
we (met. Marlindale'a) 10000

- obciążenie przy ścieraniu - noninalne ciśnienie l2 kPa. _ Iiczba suwów: wałlość średnia _ 90.000
- ruch translacY-iliY Po torach Lissajous 

iliTł:§::ów 
we rvszl,stkich próbkach przetarcic na krawę-

- odporność na pilling
(zmodyfikowana met. Martindale'a)

- obciążenie - 260 g.
- ruch translacy.iny po torach Lissajous

3. Sposób przeprowadzenia badtłń:

4. )CENA KoŃCoyrA

- po 2000 suwów - stopień zmian 5 (brak zmian)
- po 5000 suwów - stopień zmian 5 (tlrak zmian)

wg: PN-EN lSO 12947-2:2017
PN-EN ISO 12945-2zż002
na zgodność z PN-EN l4465:2005lAl:2a07, załącz-
nik A

PoZ}-TYWNA
Wyrób spelnia wymagania na poziomie kategorii A wg
normy PN-EN 14465:2005, zalącznik A.

PRĘZE§ ZĄRZĄEŁJ

Uwaga: Próbkę do badań aklimatyzowano wg PN-EN 20139:1993 0SO l39)

Prowadzący badania

ź
/mgr inz. Jacek

Atest zawiera 1 stronę
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobllówl. Bęz pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atęst
nie moze być powielany inaczej jak tylko w całości.
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