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ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)

- Zleceniodułvcą: STEMA P.§.A.
ul. TowarowaZżA
58-100 ŚwroNtca

I. Nazwawyrobu: Tkanina A-TM

2. Rodzaj badanta:

- odpornoŚĆ na ścieranie powienchnio- - przedzińy kontrolne (suwy): co i000" 2a00,5000,
we (met. Martin<iaie'a) i0000

- obciązenie przy ścierarriu - nominalne ciśnienie 12 kPą _ liczba suwów: r.r.artość średnia _200.000
- ruch translacYjnY Po torach Lissajous 

{po 200 000 cyktri nie stwierdzono przetarcia tkaniny,
badania zakończono)

_ odporność na pilling - po 2000 suwów - stopień zmian 5 (brak zmian)

(zmodyfikowana met. Martindale,a) - Po 5000 suwów - stoPień zmian 5 (brak zmian}
- obciąz"c,nie - 260 g.
- ruch trarrslacyjny po torach Lissajous

3i- Sposób przeprov,arjzenia badan: wg: PN-EN rSO t2947-ż:żol7
PN-EN ISO 12945-2z2a2l
na zgodność z PN-EN 14465:2005/AI:ż007 

"

zńączl.lilk A

4. }CENA KoŃCoWA POZYTYWNA
Wyńb spełnia urymagania na poziomie kategorii A wg
nonay PI\LEN l44ń.5zżW5tr A1l2N1, @*znl& }*

Uwaga: Próbkę do badń aklimatyzowano wg PN-EN ISo l39:2006/hl:2072

Prowadzący badania
-,:)/łM:

/mgr inż, Piotr BłaszczaV
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Atest zawiera 1 stronę
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów!. Bęzpisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atęst
nie rnoźe być powielany inacĄ jak tylko w całości.


